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Widerstandspunktschweil3en

Widerstandspunktschweilen

Vorbereitu

e Frischen Sie Ihre Kenntnisse des Eisen-Kohlenstoffdiagramms auf!

ngsfragen

e In welchen Bereichen liegen beim Widerstandspunktschweilen Schweistrom,
SchweiRspannung und Schweil3zeit?

e Weshalb kommt es beim Widerstandspunktschweien gerade zwischen den beiden Flugeteilen
zur Ausbildung der SchweiBSlinse, wenn doch im gesamten Sekundarkreis der Schweistrom
gleich grof8 ist?

e Wie sollten Punktschweiverbindungen vorwiegend belastet werden?

e Wie kdnnen Punktschweillverbindungen geprift werden?

e Wie ist der Temperaturverlauf bei der Herstellung einer PunktschweilBverbindung?

¢ Welche Besonderheiten gibt es beim Punktschweillen von Leicht- und Buntmetallen?

* Wie setzt sich das Kohlenstoffaquivalent zusammen und welche Aussagen lassen sich daraus
fur das SchweiBen ableiten?

e Erklaren Sie den Unterschied zwischen Schweiflen und Loten!

e Wie kdénnen elektrische Strome gemessen werden?
¢ Wo werden PunktschweiBverbindungen verwendet?
e Informieren Sie sich Uber die Eigenschaften, die Zusammensetzung und die Einsatzgebiete

folgender Werkstoffe:

Probennummer Werkstoff DIN (alt)|[EN-Norm Werkstoffnr.
1-14 St 12 (FeP01) DC01 1.0330

15 AlMgSil 573-3 3.2315

16 X5CrNi18-10 10088-1 |1.4301

17 Cuzn40 CW509L (2.0360
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